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Argamassas

Argamassa colante tipo Secagem Rapida
Indicagoées:

¢ A argamassa Colante COLARTE tipo Secagem Rapida é indicada para o assentamento de
pisos sobre pisos uso interno, porcelanatos, placas ceramicas até 80 x 80 cm, pedras
naturais e blocosde vidro em areas internas, inclusive de alto trafego..

Nao é indicado para:

Areas externas, revestimentos em fachadas, piscinas, reservatorios, saunas, lareiras, churrasqueiras,
frigorificos ou paredes aquecidas.

Vantagens:

Rapido desenvolvimento das resisténcias mecanicas;
Boa aderéncia e flexibilidade;

Facil aplicagao;

Durabilidade elevada;

Otima relacao custo/beneficio;

Secagem rapida (3h)

Preparo da superficie de aplicagao:

Argamassa Colante COLARTE tipo Secagem rapida podera ser aplicada sobre contrapiso, emboco,
alvenaria, concreto ou amianto.

Os embocgos e contrapisos devem estar curados depois de 14 dias e superficies de concreto ha mais
de 180 dias, conforme norma NBR 13754.

A superficie deve ser aspera, estar seca e firme, ndo contendo umidade, manchas de ferrugem,
poeira, gordura, restos de tinta e outras matérias que possam prejudicar a aderéncia.

Tratar as contaminagdes de umidade antes de iniciar o assentamento.

Limpar a poeira do verso da ceramica lavando com agua e escova para retirar o po e o engobe.
Pecas de aluminio devem ser protegidas, pois podem manchar.

Preparo da mistura do produto:

E recomendavel o uso de misturador de baixa rotacdo ou o uso de hélice para mistura de tinta
acoplada a uma furadeira de baixa rotacao (400 a 500 rpm).

Em recipiente limpo misturar um saco de argamassa COLARTE com aproximadamente 4,0 litros de
agua limpa.

Misturar a até que figue uma massa pastosa, homogénea e sem grumos secos.

Deixar a mistura descansar por 15 minutos para que os aditivos quimicos entrem em acao, e misture
novamente corrigindo a consisténcia se necessario.

Utilize o produto em até 2 horas, apds o seu preparo e nao re-adicione agua ou qualquer outro
produto apds a mistura; Proteja o produto do sol, vento ou chuva.
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Aplicagao do produto:

Aplique a argamassa Colante COLARTE tipo Secagem rapida com o lado liso da desempenadeira,
formando uma camada de 6 a 8 mm de espessura, em areas de aproximadamente 2m>.

Depois utilize os dentes da desempenadeira para formar os corddes e sulcos em angulos de 60° em
relagao a base.

A partir de 30x30cm, aplicar a argamassa também no verso da ceramica.

Em seguida, no maximo até 1 hora, limpe as juntas entre as pecas, retirando a argamassa em
excesso.

Caso necessario, faga a limpeza das pegas com pano ou esponja levemente umida.

PARA PISO SOBRE PISO

As pecas pré-existentes devem estar estruturalmente firmes.

Limpe a superficie removendo residuos de po, dleos, tintas ou outros materiais que possuem
aderéncia.

Assente as novas placas ceramicas em posicao diferente das preexistentes e afastadas cerca de 5 a
10 mm da parede.

Em areas externas, picote no minimo 70% da superficie para depois realizar a sobreposi¢éo.

A argamassa deve ser aplicada em dupla camada independente do tamanho da placa ceramica.

Para aplicacdes diferentes das indicadas neste boletim técnico, favor consultar o departamento
técnico.

Recomendacgdes:

Verifique a aderéncia, removendo aleatoriamente algumas placas, imediatamente apés o
assentamento, observando o verso que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante;
Em assentamento de pisos, assente as pecas de modo que fiquem afastadas de 5 a 10 mm da
parede e ndo rejunte este espagamento

Nao assente as placas sobre os corddes de argamassa colantes com formagéao de

pelicula superficial. A formagao de pelicula esta diretamente relacionada a condigéao
climatica local;

Recomenda-se que o assentamento seja realizado entre 10°C e 30°C;

A falta de dupla camada pode ocasionar descolamento das pecas;

Nao deve encharcar o revestimento ceramico com agua antes da aplicagao;

Nao deve adicionar mais agua a argamassa ja misturada, nem ultrapassar o periodo de
utilizacédo de 2 horas;

Observar juntas estruturais e de movimentagao.

Aguarde no minimo 72 horas para realizagéo do rejuntamento e 14 dias para trafego intenso.
Observe as recomendagdes dos fabricantes de revestimentos ceramicos, quanto ao tamanho da
junta entre as pecas.
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ﬂkr’g dmassdas
~ FORMATO DO DENTE DA APLICACAO DA
PECAS CAERAMICAS DESEMPENADEIRA ARGAMASSA
20X20 cm QUADRADO 6X6X6 mm NA BASE
30x30 cm QUADRADO 8X8X8 mm NA BASE
NA BASE E NO VERSO DA
ACIMA DE 30X30 cm QUADRADO 8X8X8 mm CERAMICA

Informagoes Técnicas:

Qtde de agua para saco de argamassa | 4,0 litros para 20kg de argamassa

Tempo util da mistura 60 minutos (25°C e 60% UR)
4,0 a 5,0 kg/m? para camada simples (pecgas até
Consumo 900 cm? de area);

7,0 a 8,0 kg/m? para camada dupla (pegas com
area superior a 900 cm?)

Deslizamento <0,7mm
-cura ambiente: 1,00 MPa
Aderéncia -cura submersa: 0,70 MPa

-cura em estufa: 0,70MPa
-tempo em aberto 15 minutos: 0,70 MPa

Caracteristicas:

Composigao Cimento Portland, agregados e aditivos quimicos
Estado Po6

Coloragao Branca

Fornecimento 20 kg

Armazenamento Os sacos devem ser armazenados sobre estrados, em

local coberto, seco, arejado e distantes no minimo 30
cm da parede.
Validade 6 meses a partir data de fabricagao

Cuidados:

Consultar previamente as recomendacgdes da FISPQ, referente as medidas de higiene e de
seguranca do trabalho, além da limpeza, indicagcdes quanto a fogo e disposi¢ao de residuos.

Fique atento:

As informagbes contidas neste boletim técnico séo reflexos de nosso melhor conhecimento a respeito
do produto e suas aplicagdes, conforme diversos testes realizados em laboratério e em campo. O
rendimento e desempenho do produto podem variar por motivos diversos como: condigcbes
climaticas, conhecimento técnico das partes envolvidas, uniformidade das superficies, entre outros.




